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آلودگی هوا

موسی محمودي صاحبی

دانشگاه شهيد رجائی
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:عوامل آلودگی هوا

تخریب ساختمان-الف

تميز کردن فولاد با ماسه پاشی-ب



تخریب ساختمان
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:گرد و غبار ناشی از تخریب
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.شودريجلوگيغباروگردانتشارازپاشیآببابایدتخریبعملياتهنگامدر

:راه حل



تميز کردن فولاد با ماسه پاشی
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علت ماسه پاشی
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:دلایل تميز کردن فولاد

چسبندگی با رنگ براي قطعات فولادي-الف

چسبندگی با بتن براي ميلگردها-ب
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:ماسه پاشی قبل از رنگ آميزي
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:ماسه پاشی قبل از بتن ریزي



راه حل
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.  از روشهاي جایگزین مثل یخ پاشی استفاده شود

:راه حل
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:یخ پاشی قبل از رنگ آميزي
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:یخ پاشی قبل از بتن ریزي



خلاصه
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:خلاصه

(آب پاشی)تخریب ساختمان -الف

(استفاده از روش هاي جایگزین)تميز کردن فولاد با ماسه پاشی -ب


